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ANALYSE DU SC.HORL VIOLET;
Par le C. VAUQUELIN.

LE célèbre Klaproth a fait, il y a déjà quelques
années , l'analyse c,le...cette pierre ; il résulie de ses
é54)éri en c es qu'elie est composée

I.° De silice.
2.° D'alumine 26.
3.° De chaux. 9,
4..° De fer. 9,
5.° De manganèse . 1.,

Nous avons répété avec soin cette analyse dans

55.

* Comme un grand nombre de substances sont composées
des mêmes démens , et qu'elles ne diffèrent que par les pro-
portions de ces mêmes démens qu'il importe cependant de
déterminer pour en former des espèces particulières dans le
système. minéralogico-chimique , on a pensé qu'il serait utile de.
désigner, par une lettre et par un numéro, le procédé qu'on.
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