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ANAL YSE
Du RUBIS SPINELLE,

Par le C.,....',1.1/AUQUELIN, inspecteur des mines
- membre de l'Institut national. -

LE fer et le manganèse ont été Iong-ternpisre--
gardés presque comme 16s seuls métaux 'cr6-ht la
nature se servait pour colorer les minéiaiïx';'-inals,
quoique ces Métaux puissent)3réndre imn r6iirfé
_de nuances différentes , suivant les proportions
d'oxigène qu'ils contiennent , Cependant. l'on 'crbit
souvent dans la nature, des corps revêtus de cou-
leurs que le fer ni le manganèse n'ont jamais for-
mées artificiellement , ni naturellement , quand ils
sont purs ; et il est vraisemblable que l'on trouvera
quelque jour beaucoup d'autres métaux colorant
aussi les pierres et les terres:

J'ai déjà fait connaître à l'institut, que la cou-
leur de l'émeraude , que tous les crilimistes ont
attribuée au fer , est due à l'oxide de chrême.
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